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Abstrak 

Semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan maka sangat dibutuhkan bahan penutup atap yang baik dan 

memenuhi persyaratan kuat, ringan, dan kedap air. Perbandingan antara semen portland, kapur mill, dan pasir pada 

komposisi campuran genteng beton yaitu 1 PC : 3 PS. Sedangkan persentase penambahan serat sabut kelapa dan 

styrofoam 0%; 10%; 15%; 40% dari berat volume pasir. Analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata hasil 

pengujian kemudian dibandingkan dengan persyaratan SNI 0096-2007. Hasil pengujian ketahanan terhadap 

rembesan (impermeabilitas) genteng beton dengan penambahan serat sabut kelapa dan styrofoam 0%; 10% ; 15%; 

40%; semuanya tidak terjadi rembesan, hasil pengujian penyerapan air (porositas) rata-rata genteng beton pada 

penambahan serat sabut kelapa dan styrofoam 0% = 4,40%; 10% = 4,28%; 15% = 6,89%; 40% = 7,32%; Hasil 

pengujian beban lentur rata-rata pada persentas penambahan serat sabut kelapa dan styrofoam 0% = 150,3 kg; 10% 

= 177,8 kg; 15% = 191,7 kg; 40% = 223.5 kg. Dari hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin 

banyak persentase serat yang ditambahkan dalam genteng beton maka semakin besar beban lentur yang dihasilkan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa genteng beton dengan penambahan serat sabut kelapa sudah memenuhi SNI 

0096-2007 dari segi ketahanan terhadap rembesan (impermeabilitas), sebagian porositas, sifat tampak, dan ukuran.  
 

Kata Kunci : genteng beton, Serat sabut kelapa, Styrofoam 

 
Abstract 

The rapid development made it a much needed roofing material is good and meets the requirements of a strong, 

lightweight, and waterproof. Comparison between portland cement, lime mill, and sand on the composition of the mixture 

of concrete roof tiles are 1 PC: 3 PS. While the percentage increment of coco fiber and Styrofoam 0%; 10%; 15%; 40% of 

the weight of the volume of sand. Data analysis was performed by calculating the average of the test results are then 

compared with the requirements of ISO 0096-2007. Results of testing the resistance to seepage (impermeability) of 

concrete roof tiles with the addition of coconut coir fiber and Styrofoam 0%; 10%; 15%; 40%; everything is no seepage 

occurs, the test results of water absorption (porosity) Average concrete tile on the addition of coco fiber and Styrofoam 

0% = 4.40%; 10% = 4.28%; 15% = 6.89%; 40% = 7.32%; Results of testing the bending load average on persentas 

addition of coco fiber and Styrofoam 0% = 150.3 kg; 10% = 177.8 kg; 15% = 191.7 kg; 40% = 223.5 kg. From these test 

results it can be concluded that the more the percentage of fiber added in concrete roof tile, the greater the bending load 

is generated. The results showed that the concrete tile with the addition of coconut coir fiber meets the ISO 0096-2007 in 

terms of resistance to seepage (impermeability), some porosity, nature looks and size. 
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PENDAHULUAN    
       Atap adalah bagian dari bangunan 

yang berfungsi sebagai pelindung rangka 
atap atau secara keseluruhan terhadap 
pengaruh cuaca seperti panas, hujan, 
angin. Adapun persyaratan penutup atap 
yang baik adalah awet, kuat dan tahan 
lama. Dengan banyaknya gedung – gedung 
yang dibangun maka sangat dibutuhkan 
bahan penutup atap yang baik, yaitu 
penutup atap yang memnuhi persyaratan 
kuat, ringan, dan kedap air, kedap suara. 
Genteng beton merupakan salah satu 
penutup atap yang baik, namun tidak 
banyak masyarakat yang menggunakan 
genteng beton, selain harganya relative 
mahal bila dibandingkan dengan genteng 
lain, genteng beton juga termasuk penutup 
atap yang berat, sehingga memerlukan 
konstruksi rangka atap yang kuat agar 
dapat menahan berat genteng beton 
tersebut yang mengakibatkan konstruksi 
rangka lebih kokoh dan mahal. 

 Maksud dari penelitian ini adalah 
untuk merancang dan menciptakan 
inovasi baru genteng beton yang telah 
memenuhi kriteria – kriteria sebagai atap 
yang dapat melindungi bangunan yang ada 
dibawahnya dengan memiliki keunggulan 
yaitu kuat namun ringan, harga terjangkau 
oleh masyarakat serta ramah lingkungan. 

Sedangkan tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk memanfaatkan limbah 
Styrofoam dan serat sabut kelapa yang 
terbuang sebagai bahan campuran dalam 
pembuatan genteng beton yang ringan. 
Dan diharapkan dalam penelitian ini 
mampu sedikitnya mengurangi limbah 
yang terbuang diluar dan dapat di 
manfaatkannya sebagai bahan tambahan 
pada genteng beton. 

 
1. Berapa nilai  variasi prensentasi 

Styrofoam dan sabut kelapa yang 
akan dipergunakan dalam 
pembuatan genteng beton. 

2. Bagaimana kualitas genteng beton 
tanpa bahan tambah dan genteng 
beton dengan penambahan 
Styrofoam dan Serat sabut kelapa ? 

   Dalam penelitian ini perlu adanya 
batasan masalah, agar dalam melakukan 
pengujian genteng beton dapat 
menghasilkan kualitas genteng beton yang 
baik. Adapun batasan masalah adalah 
sebagai berikut.  
1. Serat Sabut Kelapa yang dipakai 

dalam penelitian ini dalam kondisi 
jenuh kering muka atau SSD 
(Saturated Surface Dry) dan 
dipotong-potong dengan panjang ± 
1-2 cm dengan persentase, terhadap 
berat pasir yang digunakan. 

2. Styrofoam yang digunakan adalah 
yang memiliki butiran kecil 
seukupnya. 

3. Semen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah semen Andalas 
dengan kemasan isi 40 kg, tertutup 
rapat dan butirannya halus tidak 
menggumpal. 

4. Genteng beton yang diteliti pada 
umur 14 hari dengan jumlah benda 
uji masing-masing 10 buah.(Menurut 
SNI) 

5. Pengujian yang akan dilakukan 
adalah pengujian – pengujian beban 
lentur. 
Genteng beton atau genteng semen 

adalah unsur bangunan yang  
dipergunakan untuk atap yang dibuat dari 
beton dan dibentuk sedemikian rupa  
serta berukuran tertentu. Genteng beton 
dibuat dengan cara mencampur pasir  dan 
semen ditambah air, kemudian diaduk 
sampai homogen lalu dicetak. Selain  
semen dan pasir, sebagai bahan susun 
gentang beton dapat juga ditambahkan 
kapur. Pembuatan genteng beton dapat 
dilakukan dengan 2 cara sederhana yaitu  
secara manual (tanpa dipres) dan secara 
mekanik (dipres).  

       Penelitian tentang genteng polimer 
yang menggunakan bahan baku dari 
limbah bahan baku dari alam dan 
pemanfaatan limbah sudah mulai 
dikembangkan. Beberapa penelitian yang 
dilakukan menyangkut pembuatan 
genteng dan pemanfaatan limbah. 
Pengujian untuk mengetahui beban lentur 
maka genteng beton harus diuji. Pengujian 
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genteng beton dilakukan setelah mencapai 
umur 14 hari sesuai peraturan SNI 
0096:2007. Menurut SNI 0096:2007 
syarat genteng beton yang baik adalah 
mampu menahan beban lentur minimal 
seperti yang terlihat dalam Tabel 1. 

 
 
 
 
 
Tabel 1. Nilai Minimal Beban Lentur 
Genteng Beton 
 
Bahan Pembuatan Genteng Beton  

 Semen       
Semen merupakan bahan campuran 

yang secara kimiawi aktif setelah 
berhubungan dengan air. Menurut SK.SNI 
T-15-1990-03:2 semen Portland dibagi 5 
jenis yaitu sebagai berikut : 
1. Tipe I, Semen Portland yang dalam 

penggunaannya tidak memerlukan 
persyaratan khusus seperti jenis –jenis 
lainnya. 

2. Tipe II, Semen Portland yang dalam 
penggunaanya memerlukan ketahanan 
terhadap sulfat dan panas hidrasi 
sedang. 

3. Tipe III, Semen Portland yang dalam 
penggunaanya memerlukan kekuatan 
awal yang tinggi dalam fase permulaan 
setelah peningkatan terjadi. 

4. Tipe IV, Semen Portland yang dalam 
penggunaannya memerlukan panas 
hidrasi yang rendah. 

5. Tipe V, Semen Portland yang dalam 
penggunaanya memerlukan ketahanan 
yang tinggi sulfat.  

 
 Pasir       
   Pasir yang diperoleh langsung dari 

permukaan tanah atau dengan  menggali 
dari dalam tanah. Pasir jenis ini pada 
umumnya berbutir tajam,  bersudut, 
berpori dan bebas kandungan garam yang 
membahayakan. 

 Air      
 Air diperlukan pada pembuatan beton 

untuk memicu proses kimiawi semen, 

membasahi agregat dan memberikan 
kemudahan dalam pengerjaan. Air yang 
dapat diminum umumnya dapat 
digunakan sebagai campuran beton. 

 Serat 

Serat merupakan bahan tambah yang 
berupa asbestos, gelas/kaca, plastic, baja 
atau serat tumbuh-tumbuhan (rami, 
ijuk,sabut kelapa).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Serat Styrofoam ( Polystyrene) 
Styrofoam yang memiliki nama lain 
polystyrene, begitu banyak digunakan 
oleh manusia dalam kehidupannya sehari 
hari. Begitu Styrofoam diciptakan pun 
langsung marak digunakan di Indonesia. 

 

Gambar 2. Serat Sabut kelapa 
Serat Sabut kelapa merupakan hasil 
samping dan merupakan bagian yang 
terbesar dari buah kelapa, yaitu sekitar 
35% dari bobot buah kelapa. Dengan 
demikian, apabila secara rata – rata 
produksi buah kelapa per tahun adalah 
sebesar 5,6 juta ton. Maka terdapat sekitar 
1,7 juta ton sabut kelapa yang dihasilkan. 
 
METODE PENELITIAN 
1. Tempat Penelitian 

Pelaksanaan pembuatan benda uji 
dan pengujian genteng beton serat 
dilakukan di pabrik genteng beton Mulia 
di jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera 
Utara. Adapun pengujian yang akan 
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dilakukan adalah pengujian kuat lentur, 
penyerapan air (porositas), dan ketahanan 
terhadap rembesan air (impermeabilitas). 
2. Rancangan Penelitian  Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah metode 
eksperimen yang merupakan metode 
penelitian yang digunakan untuk mencari 
pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. 

 
Metode Pengumpulan Data  
 Metode pengumpulan data merupakan 
instrument yang merupakan keberhasilan 
suatu penelitian. Oleh karena itu dalam 
menentukan metode yang digunakan 
harus benar-benar sesuai dengan jenis-
jenis data yang akan diselidiki. Secara 
garis besar data yang akan diselidiki 
dalam penelitian ini berupa kuat lentur, 
rembesan air (impermeabilitas) dan 
penyerapan air (porositas). 
 
Bagan Alur Penelitian 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Bagan Alur Penelitian 
 
 
 

Bahan dan Alat 
Bahan 

Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu Semen yang dipakai 
adalah semen portland merk Andalas 
dengan kemasan 40 kg. Pasir yang 
digunakan adalah pasir yang digunakan di 
dalam lokasi pabrik. Air yang digunakan 
dalam pembuatan genteng beton ini 
adalah air yang berada ditempat 
pembuatan dan pengujian sempel. Serat 
Sabut Kelapa yang sudah bersih dan 
berbentuk serat dengan persentase 0%; 
10%; 15%,40% dan terhadap 
pengurangan volume pasir. 

 
Alat 

Peralatan yang digunakan dalam 
penelitian ini baik pembuatan sempel dan 
pengujian sempel antara lain Ayakan yang 
digunakan adalah ayakan yang 
dipergunakan pada pabrik tersebut.  
Jangka sorong digunakan untuk pengujian 
ukuran genteng beton yang telah jadi. 
Timbangan kodok, dengan ketelitian 1 
gram digunakan untuk mengukur berat 
sempel kurang dari 20 kg. Mesin Uji Beban 
Lentur Digunakan untuk menguji kuat 
lentur genteng beton. Oven Digunakan 
untuk mengoven benda uji/sampel. 
Meteran ini digunakan untuk mengukur 
panjang dan lebar genteng beton. 
Lilin/malam Digunakan untuuk perekat 
antara seng dan genteng beton dalam 
pengujian rembesan air (impermeabilitas). 
Bak perendam digunakan untuk 
merendam genteng beton yang sudah 
dikeringkan selama 24 jam, dengan lama 
perendaman minimal 14 hari. 
 
Pembuatan Benda Uji 

Proses pembuatan benda uji, 
adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan  Persiapan 

pasir yang akan digunakan, pasir yang 

digunakan adalah pasir yang 

dipergunakan di pabrik. Persiapan semen 

portland yang akan digunakan, yaitu 

dengan memeriksa apakah semen dalam 

kondisi halus tidak menggumpal. Semen 

MULAI 

Penentuan Bahan Material 

Mix Desain 

Pembuatan Benda Uji 

Perawatan Benda Uji 

Pengujian Benda Uji 

Kuat Lentur Porositas 

Hasil 

Analisa 

Kesimpulan 

Impermeabilitas 
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yang digunakan adalah semen Andalas 

dengan kemasan 40 kg. 

2. Perencanaan Kebutuhan Bahan 

Benda Uji 

Dalam penelitian ini, telah 

ditetapkan memakai perbandingan pc : ps 

= 1:3. Selanjutnya perbandingan ini 

dikonversikan ke dalam perbandingan 

volume. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui jumlah perencanaan 

kebutuhan bahan per adukan dalam 

membuat sejumlah benda uji genteng 

beton.  

3. Pembuatan Benda Uji Genteng 

Beton Serat 

 
 
 
Gambar 4. Persiapan bahan penyusun 
genteng beton 

Persiapan yang utama antara lain 
persiapan bahan baku genteng beton dan 
tempat untuk pengerjaannya. Bahan yang 
harus disiapkan adalah pasir, semen 
portland, serat sabut kelapa dan 
styrofoam, dan air. 
Tahap pencampuran dan pengadukan 
bahan susun genteng beton. Bahan susun 
genteng beton serat (semen, pasir, dan 
serat sabut kelapa) dimasukkan kedalam 
tempat pembuatan adukan dan dicampur 
dalam keadaan kering dengan 
menggunakan cetok sampai adukan 
menjadi homogen, yaitu jika warnanya 
sudah sama. 

Tahap pencetakan bahan susun 
genteng beton Adukan yang telah 
homogen, selanjutnya dituang dalam 
cetakan genteng beton sampai penuh yang 
sebelumnya telah diolesi pelumas. Lalu 
ditekan dan digosok-gosok sampai halus, 
setelah itu genteng beton yang sudah jadi 
diangkat ke tempat pemeliharaan. 
Pengeringan 

Genteng beton yang telah selesai 
dicetak, dikeringkan dengan ditempatkan 
di atas tatakan atau rak-rak, kemudian 
diangin-anginkan pada tempat yang 

terlindung dari terik matahari dan hujan 
selama 24 jam. 
Perawatan benda uji genteng beton 

Setelah proses pencetakan benda uji 
selesai, kemudian disimpan dalam 
ruangan lembab selama 24 jam dengan 
menggunakan tempat pengeringan 
genteng beton. Kemudian benda uji 
direndam dalam air bersih selama 
minimal 14 hari (dalam penelitian ini 
selama 14 hari), setelah itu genteng beton 
diangkat dari tempat perendaman dan 
diangin-anginkan selama 1-2 hari. 

 
Pengujian Benda Uji 
1.Pengujian Kuat Lentur Genteng Beton 
 Genteng beton yang sudah berumur 14 
hari kemudian diuji kuat lenturnya. Alat 
penguji terdiri dari sebuah alat uji lentur 
yang dapat memberikan beban secara 
teratur dan merata dengan ketelitian 0,1 
kg. Penumpu dan landasan terbuat dari 
besi, di bawah penumpu diberi tatakan 
yang terbuat dari kayu dengan lebar tidak 
kurang dari 20 mm yang salah satu sisinya 
dibuat lekukan sesuai dengan bentuk 
genteng beton dan dilekatkan pada 
genteng beton. 

2.Pengujian Rembesan Air 
(impermeabilitas) Genteng Beton. 

Pengujian ini bertujuan untuk 
mengetahui rembesan air genteng beton 
dengan penambahan serat sabut kelapa 
dan styrofoam. Langkah-langkahnya yaitu, 
membuat mal berbentuk persegi panjang 
yang terbuat dari seng. 

 
3.Pengujian Penyerapan Air (porositas) 
Genteng Beton   Pengujian ini 
bertujuan untuk mengetahui penyerapan 
air genteng beton dengan penambahan 
serat sabut kelapa dan styrofoam. 
Langkah-langkahnya yaitu, genteng beton 
di oven pada suhu 110ºC ± 5ºC, 
selanjutnya ditimbang dalam keadaan 
kering oven, lalu genteng beton tersebut 
direndam dalam air selama 24 jam, 
kemudian genteng ditimbang dalam 
keadaan basah dengan mengelap 
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permukaan genteng lebih dulu dengan lap 
lembab. 

 
Analisa Data Pengujian  
Karakteristik Genteng Beton 

Kuat lentur genteng beton Nilai 
beban lentur genteng beton diperoleh dari 
beban maksimal yang mampu ditahan oleh 
genteng beton 

Rembesan air (impermeabilitas) 
Tidak boleh ada tetesan air dari 
permukaan bagian bawah genteng dalam 
waktu 20 jam ± 5 menit. 

Penyerapan air (porositas) 
Penyerapan air genteng beton dapat 
dihitung dengan rumus : 
Penyerapan air genteng beton  

  
   

 
    % 

Dimana: 
W = berat genteng dalam keadaan basah 
(gram) 
K = berat genteng dalam keadaan kering 
(gram) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Genteng beton serat merupakan 

genteng beton yang dibuat dengan tujuan 
untuk menambah kuat lentur dari genteng 
beton. Bahan penyusun dari genteng beton 
itu sendiri adalah pasir, semen, air dan 
ditambah serat sabut kelapa. Dalam 
proses pembuatannya diperlukan waktu 
perawatan dan pengeringan selama 14 
hari. 
 

Hasil Pemeriksaan Bahan dan Benda 
Uji 

1. Air Pengujian terhadap air dilakukan 
dengan pengamatan secara visual sesuai 
dengan buku petunjuk praktek asisten 
teknisi laboratorium pengujian beton. Air 
yang digunakan terlihat tidak berwarna 
(jernih) dan tidak berbau. 
2. Semen Pengujian secara visual 
mengenai keadaan kemasan semen yang 
digunakan terlihat masih baik, tidak ada 
cacat pada kemasan (robeknya kemasan), 
keadaan kemasan kering, serta keadaan 
semen dalam kemasan masih gembur 

(tidak memadat, dilakukan dengan cara 
memijat semen dalam kemasan). 
3. Serat Sabut Kelapa dan Styrofoam 

 Serat yang digunakan dalam penelitin 

ini adalah serat yang sudah di bersihkan 

dari serbuk – serbuk kelapanya. 

Sedangkan Styrofoam yang digunakan 

adalah Styrofoam yang berukuran kecil. 

4. Genteng Beton 

Pengujian Kuat Lentur 
Pengujian beban lentur benda uji 

genteng beton dilakukan pada umur 14 
hari dengan jumlah benda uji 10 buah 
untuk masing-masing variabel 
penambahan serat sabut kelapa dan 
styrofoam dan pengurangan pasir 0%; 
10%; 15% dan 40%. 

 
Gambar 5. Rata-Rata Kuat Lentur 

 

Pengujian Rembesan Air 

(impermeabilitas) 
Pengujian rembesan air 

(impermeabilitas) benda uji genteng beton 
dilakukan pada umur 14 hari dengan 
jumlah benda uji 10 buah untuk masing-
masing variabel penambahan serat sabut 
kelapa dan styrofoam dan pengurangan 
pasir 0%; 10%; 10%; 15% dan 40%.  

 
Pengujian Penyerapan Air (porositas) 

Pengujian penyerapan air 
(porositas) benda uji genteng beton 
dilakukan pada umur 14 hari dengan 
jumlah benda uji 10 buah untuk masing-
masing variabel penambahan serat sabut 
kelapa dan styrofoam serta pengurangan 
pasir 0%; 10%; 15% dan 40%. 

0% 10% 15% 40%

Rata - Rata
(Kg)

150.3 177.8 191.7 223.5

0

50

100

150

200

250

Rata - Rata Kuat Lentur (Kg) 
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Gambar 6. Rata-Rata Porositas 
 

Pembahasan 

Genteng Beton 

Pengujian Kuat Lentur 
Dalam perhitungan standard 

deviasi (Sd), jumlah benda uji (n) tidak 
dikurangi 1. Hal tersebut dikarenakan 
pada kajian ini hanya menggunakan tiga 
buah sampel, dimana jika n-1 digunakan 
jika jumlah sampel minimal 10 buah. 
Hasil karakteristik genteng beton pada 
variasi 0% adalah 150.3 kg, hasil tersebut 
memenuhi persyaratan sebagaimana yang 
tercantum dalam SNI 0096:2007, 
Sedangkan pada karakteristik beban 
lentur pada variasi 10%; 15% dan 40% 
hasilnya berikut ini 177.8 kg; 197.5 kg; 
dan 223,5 kg. 
 

Pengujian Rembesan Air 
(impermeabilitas) 

Pengujian ketahanan terhadap 
rembesan air dilakukan selama lebih dari 
20 jam, dengan jumlah sampel untuk 
setiap variasi penambahan serat sabut 
kelapa dan styrofoam masing-masing 
adalah 10 buah sampel. Hasil dari 
pengujian impermeabilitas dengan 
penambahan serat sabut kelapa dan 
styrofoam sebesar 0%; 10%, 15% dan 
40% semuanya tidak ada tetesan air yang 
menetes pada permukaan bawah genteng 
akibat dari rembesan air. 
 

Pengujian Penyerapan Air (porositas) 
Dari hasil pengujian penyerapan air 

menunjukan bahwa penambahan serat 
sabut kelapa dan styrofoam ke dalam 
campuran genteng beton dapat 
meningkatkan beban lentur, namun 

menyebabkan genteng beton memiliki 
lebih banyak rongga atau pori. 

Hasil dari pengujian porositas 
genteng beton dengan penambahan serat 
serat sabut kelapa dan styrofoam 0%; 
10%; 15%; dan 40% adalah sebagai 
berikut 4.40%; 4.28%;  6,89% dan 7,32%. 
Dengan demikian genteng beton dengan 
penambahan serat sabut kelapa dan 
styrofoam dengan persentase 0%; 10%; 
15% dan 40% dapat digunakan sebagai 
bahan penutup atap pada bangunan. 

 

Bentuk dan Ukuran Genteng Beton 

Gambar dibawah ini merupakan 
bentuk genteng hasil dari penelitian 
dengan penambahan serat sabut kelapa 
dan styrofoam sebagai bahan subtitusi. 

 

Gambar 7. Bentuk Genteng Hasil 
Penelitian 

Selain bentuk dan ukurannya yang 
sama genteng beton dengan campuran 
sebesar 40% menghasikan genteng beton 
dengan kuat lentur yang paling baik yaitu 
223,5 kg, dengan berat genteng beton 
yang paling ringan yaitu 3600 gr. 

 
Dari keterangan tabel diatas dapat 
disimpulkan bahwa secara bentuk dan 
ukuran genteng beton dengan atau tanpa 
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campuran serat sabut kelapa dan 
styrofoam tidak memiliki perbedaan. 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 

Dari hasil penelitian dan pengujian, 
genteng beton dengan penambahan serat 
sabut kelapa dan styrofoam sebesar 40% 
menghasilkan kuat lentur yang paling baik 
yaitu 223,5 kg. Dengan hasil tersebut 
maka pengujian kuat lentur genteng beton 
serat memenuhi persyaratan yang ada di 
SNI 0096:2007 yaitu untuk genteng beton 
dengan tinggi profil 20≥t≥5 mm dan lebar 
penutup ≥300 mm harus memiliki 
karakteristik beban lentur minimum 150.3 
kg. Pengujian rembesan air 
(impermeabilitas) untuk penambahan 
serat sabut kelapa dan styrofoam sebesar 
40% masih memenuhi standar SNI 
0096:2007 yaitu tidak terjadi tetesan atau 
rembesan dibawah genteng. Pengujian 
penyerapan air (porositas) untuk 
penambahan serat ijuk sebesar 40% 
hasilnya adalah 7,32%. Hasil tersebut 
masih memenuhi standard SNI 0096 : 
2007 yaitu penyerapan air (porositas) 
tidak melebihi 10%. Dengan penambahan 
serat sabut kelapa dan styrofoam pada 
genteng beton menjadikan berat genteng 
beton menjadi lebih ringan. Dengan berat 
genteng beton sebagai berikut, untuk 
penambahan 0% beratnya 4650 gram; 
penambahan 10% beratnya 4450 gram;  
penamabahan 15% beratnya 4000 gram ; 
dan penambahan 40% beratnya 3600 
gram. 

Untuk penelitian selanjutnya 
sebaiknya dicoba menggunakan 
persentase serat sabut kelapa dan 
Styrofoam yang lebih tinggi atau 
bervariasi tetapi campurannya tetap 
supaya diketahui peningkatan beban 
lentur yang maksimal akibat penambahan 
sabut kelapa dan styrofoam dengan 
pengurangan pasir. 

Untuk penelitian selanjutnya 
sebaiknya dicoba menggunakan 

persentase serat sabut kelapa dan 
styrofoam yang lebih tinggi tetapi 
campurannya tetap untuk mengetahui 
ketahanan terhadap rembesan air 
(impermeabilitas) genteng beton. 
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